/Reversible strukturelle
Phasenumwandlung
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/” Plastische Verformung mit I

Tieftemperaturverformung in der martensitischen Phase bleibt
erhalten, kann aber durch Aufheizen reversible rickgangig
gemacht werden
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/Schematische Darstellung des

Formgedachtniseffekts
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/Medizinische Anwendungen von
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Shape memory Legierungen
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Removing Catheter, Leaving Stent

NiTi — shape memory Legierungen werden in der Medizin zur

Querschnittgelahmten, als flexibler Katheder, etc. eingesetzt.

\ Venenerweiterung, zum Messen des Harnblasendrucks bei

H. Zabel
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